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Witamy

PRZYJAZNE DLA SRODOWISKA MATERIALY BUDOWLANE
Z SUROWCOW ODNAWIALNYCH

Jak budowac domy energooszczedne, w sposéb przyjazny dla srodowiska, chroniagc
jednoczesnie zasoby naturalne? Zagadnienie to porusza nas od poczatku istnienia
naszej firmy. Jednoczesnie stanowi ono miare jakosci wszystkich oferowanych
przez nas produktow. Aby spetni¢ wymagania nowoczesnego budownictwa oraz
ekologii, wszystkie produkty poddawane sg niezwykle surowym badaniom zaréw-
no w laboratoriach zaktadowych jak i zewnetrznych. Wyraznym potwierdzeniem
tej filozofii sg przyznawane nam przez niezalezne jednostki certyfikaty jakosci,
takie jak natureplus®. Dowodem tego jest takze stosowanie przez nas tylko surow-
cow posiadajacych certyfikat FSC.

Jako specjalisci w zakresie materiatéw izolacyjnych, nieustannie
]/m pracujemy nad ograniczeniem strat ciepta budynkéw oraz poprawa
nm komfortu mieszkania. Szeroka gama produktéw STEICO przeznaczona
P jest dla budownictwa drewnianego oraz murowanego. Znalazty one
0 swoje zastosowanie zaréwno do budowy nowych, jak i do renowacji
istniejacych juz budynkéw, zmniejszajac wielokrotnie straty ciepta i kosz-
ty eksploatacji.

Ochrona srodowiska naturalnego oraz gwattowny wzrost kosztow
energii stanowia bodziec do dalszego rozwijania istniejagcego juz syste-
mu. Belki dwuteowe oraz wysokowydajne materiaty izolacyjne tworza
system stanowiacy podstawe trwatego budownictwa, zapewniajac bez-
pieczenstwo i komfort dla wielu pokolen.
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Tam, gdzie stosowane sg energooszczedne materiaty izolacyjne, stabym punktem
z perspektywy termotechniki staja sie nosne elementy konstrukgji.

Tradycyjne, dotychczas stosowane elementy konstrukcyjne wykonane

z drewna litego przewodza najwieksze ilosci ciepta z pomieszczenia na
zewnatrz, tworzac w ten sposoéb klasyczny mostek termiczny. Zastosowa-
nie systemu STEICOconstruction pozwala zredukowac to zjawisko

do minimum.
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BELKI DWUTEOWE TO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
ZOPTYMALIZOWANE W OPARCIU O ROZWIAZANIA

JAKICH DOSTARCZA PRZYRODA

Przyroda dostarcza nam gotowych wzoréw i zachwyca swymi filigra-
nowymi konstrukcjami o ogromnej stabilnosci. Zasada ich funkcjonowa-
nia jest niezwykle prosta. W miejscach gdzie materiat konstrukcyjny nie
jest potrzebny, nastepuje jego naturalna redukcja - nie jest on marnowa-
ny. Rezultat: takie same wtasciwosci przy mniejszym ciezarze, mniejszym
zuzyciu energii pierwotnej i lepszej wydajnosci energetycznej.

Na tych wtasnie zasadach opracowane zostaty belki dwuteowe fir-
my STEICO. Dzieki swojej nadzwyczajnej geometrii facza one w sobie

nastepujace zalety:

ograniczenie
mostkow

op D_D Oc termicznych

lekkie, a przez to tatwe

stosowania w przebudo-
wach o ograniczeniach

w uzyciu i idealne do LJ

zwigzanych z ciezarem r—l

konstrukgji

duze rozpietosci

bardzo mate do-
puszczalne odchytki
wymiaréw

wysoka stabilnos¢
wymiarow dzieki
statej wilgotnosci
materiatu
ﬁ duza nosnos¢,
BALALULLLLALLLLLLL

Sztuka inzynierska przyrody: bambus
moze osiggnac¢ wysokos¢ 38 m, podczas
gdy obwodd jego zdzbta wynosi zaledwie
80 cm. Jest to mozliwe dzieki inteligent-
nej konstrukgji.

utatwiony montaz
instalacji
technicznych

w budynku

dostosowane do
powszechnie
stosowanych wymia-
row drewna litego

i elementow taczacych

z izolacjg $rodnika
tworzy przekroj
prostokatny

obrébka przy
pomocy ogdlnie
stosowanych
narzedzi do drewna
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Przeglad produktéow

STEICOjoist ORAZ STEICOwa/l TO PRODUKTY
NATURALNE

Materiatem wyjsciowym do produkcji naszych belek dwuteowych jest
drewno. Do produkcji paséw stosuje sie suszone technicznie, sortowa-
ne maszynowo i po wyeliminowaniu wad potgczone na mikrowczepy
drewno iglaste. Gwarantuje to niezmiennie wysoki poziom jakosci oraz
zachowanie zdefiniowanych parametréw wytrzymatosciowych.

Do produkgcji srodnikéw stosowane sg ptyty pilsniowe twarde, ktére sg
potaczone wzdtuz za pomocg potaczenia wpustowego i klejone.
Wykazuja one duza wytrzymatosé na naprezenia sScinajace. Wstepna
obrébka oraz taczenie $rodnika z pasami przy uzyciu wodoodpornych
klejow odbywa sie w sposéb w petni zautomatyzowany z zastosowaniem
najnowoczesniejszej technologii.

Aby zagwarantowac niezmiennie wysoka jako$¢ produktu, produkcja
nadzorowana jest poprzez system kontroli, zaréwno wewnetrznych
jak i zewnetrznych. Produkt otrzymat Europejska Aprobate Techniczna
ETA-06/238 wystawiong przez British Board of Agrément (BBA) oraz
posiada znak CE.

Szczegodlnie chcielibysmy zwréci¢ Paiistwa uwage na STEICOwall. Jest to
stup $ciany szkieletowej, ktoéry juz fabrycznie moze by¢ wyposazony

w izolacje z wtékna drzewnego. Izolacje umieszcza sie pomiedzy pasami,
po obu stronach $rodnika. Nie jest juz wiec konieczne dopasowywanie
izolacji cieplnej do geometrii belki - inwestor otrzymuje gotowy stup
scienny. Zastosowana izolacja cieplna wykonana z wtékna drzewnego

odpowiada oczywiscie typowej dla produktédw STEICO jakosci i charakte-
‘A ryzuje sie doskonatymi wtasciwosciami termoizolacyjnymi.

BRITISH
B ABOABD OF
AGREMENT

n Technical Approval ETAOB,/ 0238
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| DO KAZDEGO ZASTOSOWANIA ODPOWIEDNI PRODUKT

STETCO joist

system belek dwuteowych
do stosowania w konstrukcjach
stropow i dachow

Belki dwuteowe stosowane w miejscach wystepowa-
nia naprezen zginajacych jak np. belki stropowe
i krokwie w dachu.

Szczegdlne wihasciwosci:

e srodnik z ptyty pilsSniowej twardej o grubosci 8 mm
przenoszacy naprezenia scinajace

e bardzo wysoka klasa jakosci drewna stosowanego
na pasy

STEICO wall

system belek dwuteowych
do stosowania
w konstrukcjach scian

Belki dwuteowe stosowane jako stupy $cienne.
Szczegélne wiasciwosci:

e srodnik z ptyty pilsniowej twardej o grubosci 6 mm
redukujacy mostki termiczne

e dostepny takze jako stup izolowany,
z fabrycznie umieszczong izolacja cieplng

Idealnie wspotgraja z materiatami
izolacyjnymi STEICO

Belki dwuteowe STEICO mozna
doskonale taczy¢ z innymi mate-
riatami izolacyjnymi firmy. Zaréw-
no izolatory wyprodukowane na
bazie drewna jak i te wykonane

z widkien konopi, termoizolacja
wdmuchiwana, czy tez stabilne
lub elastyczne ptyty, idealnie
nadaja sie do stosowania wraz

z belkami dwuteowymi STEICO.

STEICO oferuje wzajemnie zopty-
malizowany system produktéw
charakteryzujacy sie bardzo ko-
rzystnymi parametrami termoizo-
lacyjnymi.

Katalog rozwigzan technicznych STEICO construction
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Program dostaw

Dtugos$¢ do16 m,

wysoko$¢ od 160 do 400 mm
oraz mozliwo$¢ wykonania
izolacji srodnika sprawiaja,
iz asortyment produktow
STEICOconstruction stanowi
kompletny system
konstrukcyjny.

STEICO joist

system belek dwuteowych
do stosowania w konstrukcjach
stropow i dachéow
ze $rodnikiem o grubosci
8 mm spetniajgcym
najwyzsze wymagania
w zakresie zginania
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| PRZEGLAD WSZYSTKICH BELEK DWUTEOWYCH

Tablica 1
pas b*h wysokos¢ H diugosci .
typ [mm] [mm] [m ciezar [kg /[mb]
45*45 200 2,9
STEICOjoist 45*45 240 3,2
SJ45 45*45 300 3,7
45*45 360 4,2
60*45 200 dostepne 3,5
dtugosci: !
STEICOjoist 60*45 240 7,0 m; 9,0 m; 3,9
ois
d 60*45 300 1.3,5 m‘oraz na 4,3
SJ60 indywidualne
60*45 360 zamowienie do 4,8
. dtugosci 16
60*45 400 metrow 5,1
90*45 200 4,8
. 90*45 240 5,1
STEICOjoist
90*45 300 5,6
SJ90
90*45 360 6,2
90*45 400 6,4
45*45 160 2,4
45*45 200 2,7
STEICOwall *
45*45 240 2,9
SwW45
45*45 300 3,3
45*45 360 3,7
60*45 160 dostepne 3,0
dtugosci:
60*45 200 7.0 m: 9,0 m: 3,3
STEICOwall * 60*45 240 13,5m 3,5
oraz na
SW60 60*45 300 indywidualne 3,9
60*45 360 zamowienie do 43
dtugosci 16 :
60*45 400 metréw 4,5
90*45 240 4,8
STEICOwall * 90*45 300 5,2
SW90 90*45 360 5,7
90*45 400 5,8
* dostepne takze w wersji z izolowanym $rodnikiem
SJ45 SJ60 % $J90 ﬁ\‘\\ @I
™
T T
=
1 =)
a5, 60 ] — 90




Parametry

Cparamery

| PARAMETRY MATERIALOW

Tablica 2

. L. wspotczynnik ciepto wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary
ceriat mlnlt:r_latlnf\ gestosc przew. cieplnej whasciwe ¢ wodnej u wg normy PN-EN 12524
materia objetosciowa A, [W/(m*K)] wg ¢ U/(kg*K)] wg
plkg/m3] suchy mokry
normy PN-EN 12524 | normy PN-EN 12524
pasy 500 0,13 1.600 50 20
$rodnik 900 0,18 1.700 10 20

Uwaga: Srodniki z ptyty piléniowej twardej wykonywane sg z wtékna
drzewnego. Drewno samo w sobie jest materiatem anizotropowym, tzn.
iz posiada odmienne wtasciwosci fizyczne wzdtuz i w poprzek wtdkien.
Zjawisku anizotropii podlegajg takze witasciwosci cieplne $rodnika z ptyty
pilsniowej twardej oraz materiatu paséw. Witdkna srodnika sg utozone

w ptaszczyznie ptyty. W celu doktadnego obliczenia wartosci przenika-
nia ciepta, nalezatoby zwiekszy¢ podang wyzej wartos¢ przewodnosci

cieplnej na powierzchni ptyty stosujac wspoétczynnik 2,2.

Przenikanie ciepta na metr [mW] 50 =

Poprzez redukcje mostkéw termicznych 45 E %'a
wystepujacych powszechnie w elementach 40 488 %i}
nosnych, ktéra w przypadku belek STEICO 30 —— SE
uzyskujemy dzieki zastosowaniu niewielkiej 25 - Eg
grubosci srodnika oraz odpowiedniego mate- 20 28,0 L 55
riatu izolacyjnego, mozna w znaczny sposdb 15 — ij E
przyczynic sie do redukgji strat ciepta. Przy 10 — E"E
réznicy temperatur wynoszacej 1K, jeden metr  ° F— 1 £
biezacy elementu budowlanego moze przewo- °© g

STEICOwall 45/160 KVH 60/160

dzi¢ przedstawione w diagramie ilosci ciepfta.

| KLASYFIKACJA OGNIOWA

Klasyfikacja ogniowa produktéw STEICOjoist i STEICOwall wg normy
PN-EN 13501-1:2002: D-s2,dO.

L{ Sw45

SW60

=\

SW90

—a5

STEICOwal/

system belek dwuteowych
do stosowania
w konstrukcjach sciennych

srodnik o grubosci

zaledwie 6 mm do redukgji

mostkéw termicznych

dostepny takze w wersji

izolowanej
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191



| WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

Charakterystyczne wartosci obliczeniowe konieczne do wymiarowania przekrojow (dane producenta).

Tablica 3
typ wysokosé H [mm] c.har.akt. wa;'t. moment: sztywnos¢ przzekrojgu ch'a!‘ak_terystyczna sita wielkos¢
zginajacego 2 My, [kNm]”9)| Ely, mean [INMm2#10°] | $cinajgca @ Vi [kN] GA|, mean [MN]
200 7,09 327 10,92 2,09
STEICOjoist 240 8,92 516 12,75 2,76
SJ45 300 11,74 888 15,36 3,77
360 14,01 1369 17,84 4,78
200 9,45 436 10,84 2,09
STEICOjoist 240 11,87 687 12,64 2,76
300 15,57 1177 15,17 3,77
5160 360 18,52 1808 17,55 4,78
400 20,45 2310 19,07 5,45
200 14,13 651 10,76 2,09
STEICOjoist 240 17,75 1025 12,51 2,76
300 23,21 1752 14,97 3,77
5190 360 27,51 2683 17,25 4,78
400 30,30 3419 18,71 5,45
160 2,49 127 4,50 1,12
STEICOWall 200 3,56 227 5,47 1,63
240 4,48 359 6,40 2,13
Swas 300 5,90 618 7,72 2,89
360 7,05 954 8,98 3,64
160 3,32 169 4,48 1,12
200 4,74 302 5,43 1,63
STEICOwall 240 5,95 477 6,34 2,13
SW60 300 7,82 818 7,61 2,89
360 9,30 1258 8,75 3,64
400 10,28 1608 8,23 4,15
240 8,89 71 6,27 2,13
STEICOwall 300 11,64 1216 7,50 2,89
SW90 360 13,80 1863 8,66 3,64
400 15,21 2376 8,23 4,15

a) wartos¢ obliczeniowa stanu granicznego nosnosci uzyskuje sie w nastepujacy sposob: Xq=X*Kmog/ Ym Przy czym Xy A wartosé
z tabeli; kpog £ Wspotczynnik modyfikujacy; v, £ czesciowy wspoétczynnik bezpieczenstwa = 1,3

b) wartosci umieszczone w tabeli dotyczg przypadku gdy pas sciskany jest zamocowany w odlegtosci wynoszacej max. 10 x szerokosc¢ pasa
(10*b), celem zmniejszenia dtugosci wyboczeniowej

c) STEICOwall moze by¢ wymiarowany i stosowany wytacznie jako stup $ciany

Wartosci wspétczynnika k,,,q do wymiarowania belek dwuteowych STEICO (na podst. normy PN-B-03150:2000)

Tablica 4
klasa trwania drewno lite i klejone warstwowo ptyty pilsSniowe ($cinanie) wytrzymatos¢ podpory
obcigzenia klasa uzytk. 1 | klasa uzytk.2 | klasa uzytk.1 | klasa uzytk.2 | klasa uzytk. 1 klasa uzytk. 2
state 0,60 0,60 0,30 0,20 0,60 0,60
dtugotrwate 0,70 0,70 0,45 0,30 0,70 0,70
sredniotrwate 0,80 0,80 0,65 0,45 0,80 0,80
krotkotrwate 0,90 0,90 0,85 0,60 0,90 0,90
chwilowe 1,10 1,10 1,10 0,80 1,10 1,10

Dla y,, mozna zasadniczo przyja¢ wartosc 1,3. Klasa uzytkowania drewna wedtug wg PN-B-03150:2000.
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Charakterystyczne wartosci sit na podporach

Tablica 5
podpora skrajna [kN]? podpora srodkowa [kN]
typ wysokos¢ H dtugos¢ podpory 45 mm dtugos¢ podpory 90 mm dtugos¢ podpory 90 mm
[mm] wzmocnienie $rodnika wzmocnienie $rodnika wzmocnienie $rodnika
nie tak nie tak nie tak
200 9,7 10,7 16,1
STEICOjoist 240 10,3 11,3 16,7
8,1 8,7 16,0
SJ45 300 11,2 12,2 17,6
360 12,1 13,1 18,5
200 12,7 14,2 23,0
. 240 13,3 14,8 23,6
STEICOjoist
300 12,0 14,2 12,6 15,7 21,6 24,5
SJ60
360 15,1 16,6 25,4
400 15,7 17,2 26,0
200 13,8 15,4 35,9
. 240 14,4 16,0 36,5
STEICOjoist
2158 300 12,9 15,3 15,3 16,9 29,3 37,4
360 16,2 17,8 38,3
400 16,8 18,4 38,9

a) patrz strona 10

| WZMOCNIENIA SRODNIKA

W przypadku pewnych rozwigzan konstrukcyjnych niezbedne moga oka-
zac sie wzmocnienia srodnika. Dotyczy to w szczegdélnosci zwiekszenia
nosnosci srodkowych i skrajnych podpér, przenoszenia duzych obcigzen
skupionych, a takze boczne mocowanie w przypadku tgcznikéw stalo-
wych, ktére nie przykrywaja pasa gérnego.

STEICOjoist SJ45

ol l

— +——— szczelina 5-10 mm =— szczelina 5-10 mm

STEICOjoist SJ60 STEICOjoist SJ90

S

wzmocnienie

-— wzmochienie —

wzmocnienie +— $rodnika

srodnika z tworzywa srodnika z tworzywa z drewna
drzewnego drzewnego lub tworzywa
drzewnego

mocowanie za
pomoca gwozdzi

mocowanie za
pomoca gwozdzi
3,1*70

mocowanie za

@)}

Wykonywanie wzmocnien srodnika:

i) =)

Przyktady zastosowania znajda
Panstwo w niniejszej broszurze
w rozdziatach detale konstruk-
cyjne.

pomocy gwozdzi

3,1*70
% 3,4*80

e facznik belki z zaczepem montazowym -> wzmocnienie $rodnika
w belce gtéwnej ze szczeling na dole

e facznik belki bez zaczepu montazowego -> wzmocnienie srodnika
w belce gtéwnej ze szczeling na gorze

e podpora skrajna -> wzmocnienie srodnika przylegajace $cisle
do pasa dolnego

® podpora srodkowa -> wzmocnienie srodnika przylegajace scisle
do pasa dolnego

e obcigzenie skupione w srodku przesta -> wzmocnienie srodnika
przylegajace $cisle do pasa gérnego

Il
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| DOPUSZCZALNE OTWORY W SRODNIKU

Istnieje mozliwos$¢ wykonywania otworéw w belce do przeprowadzania
instalacji technicznych. Cienki $rodnik belki dwuteowej powoduje,

iz nakfad pracy i czas wiercenia jest znacznie krotszy niz w przypadku
litego drewna. Aby nie naruszy¢ nosnosci belek, nalezy przestrzegad
nastepujacych zalecen. Otwory nalezy rozmiesci¢ w czesci sSrodkowej
srodnika. Sposéb rozmieszczenia i maksymalne rozmiary otworéw przed-
stawia ponizsza tabela i zatagczony rysunek.

Otwory do srednicy 20 mm moga by¢ rozmieszczone w srodniku w do-
wolny sposéb, pod warunkiem, ze odlegtos¢ miedzy brzegami otworéw
wynosi co najmniej 40 mm. Dopuszczalne jest umieszczenie w jednej linii
maksymalnie 3 okragtych otworéw o srednicy do 20 mm.

{ F
|
| E—
=H =H | | =H
1 11
Tablica 6
wysokos¢ belki 200 mm 240mm 300mm 360 mm 400 mm

min. odlegtos¢ od
podpory lub obcia- 200mm 240 mm 300mm 360mm 400 mm

zenia skupionego F

minimalna
odlegtos¢ miedzy 200mm 240 mm 300mm 360mm 400 mm

dwoma otworami

maksymalna
srednica D

100mm 140 mm 200mm 200mm 200 mm

UWAGA: W przypadku otwordéw o $rednicy D > 20 mm nalezy w danym miejscu zmniejszy¢ charakterystyczng site scinajaca belki, zgod-
nie z aprobatg ETA-06/238.

NIEDOZWOLONA OBROBKA
| OTWORY W SRODNIKU

e Zabrania sie wykonywania otworéw prostokatnych oraz wszelkiego
rodzaju wycie¢ w strukturze paséw.
e Otwory nalezy wywiercic.
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Strop

STEICOjoist do konstrukcji stropowych EEe

| KONSTRUKCJE STROPOWE

STEICOjoist to produkt o zoptymalizowanej geometrii, skonstruowany
w oparciu o wzorce, jakich dostarcza nam natura. Odpowiedni materiat
konstrukcyjny znajduje sie tylko w tych miejscach, w ktérych jest on
niezbedny ze wzgledu na petnione funkcje. W efekcie STEICOjoist staje
sie smuktym, ekonomicznym elementem budowlanym, majacym zastoso-
wanie w konstrukcjach stropow.

Umozliwia to stworzenie wytrzymatych, a zarazem zoptymalizowanych
pod wzgledem kosztéw konstrukgji, w ktorych trzeszczenie i skrzypienie
odchodzg definitywnie w przeszto$¢. Odporne na scinanie potaczenie
wyselekcjonowanych pod wzgledem jakosci materiatéw paséw i srodnika
minimalizuje drgania konstrukcji no$nej stropu.

Dzieki zdefiniowanym wtasciwosciom, STEICOjoist posiada state i powta-
rzalne wymiary, co eliminuje zbedne naprezenia w materiatach poszycia,
a tym samym znacznie zmniejsza mozliwos¢ powstawania peknie¢ na
powierzchni tynku. Podczas renowacji budynkéw niewielki ciezar wtasny
STEICOjoist umozliwia wymiane zuzytych i uszkodzonych belek
stropowych.
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| DOPUSZCZALNE ROZPIETOSCI STROPU STEICOjoist

Belka jednoprzestowa, maks. ugiecie = /300

Ty 4 6+ § {4 | obcigzenie zmienne
dopuszczalna rozpietosc | w [m] I Q=2,0kN/m?2
Tablica 7
G=0,6 kN/m? G=1,2kN/m? G=1,8kN/m?
wysokos¢ H rozstaw belek [cm] rozstaw belek [cm] rozstaw belek [cm]
h {mmi 50,0 62,5 81,5 50,0 62,5 81,5 31.3 41,7 50,0
! ' ! ' ' ! 1162,5 11833 !
200 3,37 3,10 2,78 3,07 2,81 2,51 3,42* 3,05* 2,86
STEICOjoist 240 3,91 3,58 3,22 3,55 3,25 2,90 3,96* 3,54* 3,31
SJ45 300 4,65 4,26 3,73 4,22 3,85 3,09 4,70* 4,19* 3,92
360 6,08 4,87 3,73 4,80 3,88 3,09 5,40* 4,81* 4,32
200 4,01 3,42 3,07 3,38 3,10 2,77 4,05* 3,36* 3,15
. 240 4,42 3,95 3,55 3,91 3,57 3,20 4,36* 3,89* 3,64
STEICOjoist
$J60 300 5,12 4,68 4,20 4,64 4,23 3,77 5,18* 4,61* 4,28
360 5,86 5,36 4,79 5,31 4,84 4,31 5,93* 5,28* 4,93
400 6,33 5,78 5,16 5,73 5,21 4,48 6,41* 5,69* 5,31
200 4,58 4,26 3,89 4,22 3,73 2,86 4,63* 4,21%* 4,00
. 240 5,33 4,95 4,53 4,95 4,33 3,32 5,38* 4,89* 4,61
STEICOjoist
A 300 6,38 6,28 4,82 6,32 5,18 3,97 6,44* 6,34* 5,51
360 7,35 7,25 5,56 7,31 5,98 4,58 7,42* 7,33* 6,36
400 8,54 7,86 6,03 7,93 6,48 4,97 8,81* 7,96* 6,89

* przedstawione w tabeli rozpietosci mozna w przypadku wiekszego rozstawu belek osiggna¢ poprzez zastosowanie belek
podwdjnych. W przypadku zastosowania belek pojedynczych nalezy wybrac¢ mniejszy rozstaw belek.
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Belka jednoprzestowa, maks. ugiecie = /300

‘ I Vv G+Q | 4 ‘ obcigzenie zmienne
dopuszczalna rozpietosc | w [m] | Q=2,8kN/m?2
Tablica 8
G=0,6 kN/m? G=1,2kN/m? G=1,8kN/m?
¢ wysokosé H rozstaw belek [cm] rozstaw belek [cm] rozstaw belek [cm]
o [mm] 50,0 62,5 81,5 50,0 62,5 81,5 31.3 41,7 50,0
! ! ! ! ' ! 1162,5 11833 !
200 3,06 2,79 2,51 2,83 2,54 2,31 3,20* 2,85* 2,65
STEICOjoist 240 3,54 3,23 2,89 3,27 2,93 2,59 3,70* 3,30* 3,06
SJ45 300 4,20 3,83 3,02 3,88 3,38 2,59 4,40* 3,91+ 3,62
360 4,81 3,84 3,02 4,22 3,38 2,59 5,04* 4,42* 3,69
200 3,37 3,08 2,76 3,12 2,80 2,54 3,52* 3,14* 2,92
. 240 3,90 3,56 3,19 3,60 3,23 2,93 4,08* 3,63* 3,37
STEICOjoist
$J60 300 4,62 4,22 3,77 4,27 3,82 3,45 4,84* 4,30* 3,98
360 5,29 4,84 4,29 4,87 4,35 3,74 5,54* 4,91* 4,54
400 5,70 5,19 4,37 5,25 4,68 3,74 5,98* 5,29* 4,89
200 4,29 3,44 2,63 3,70 2,96 2,27 4,67* 3,89* 3,25
o 240 5,00 4,00 3,06 4,30 3,44 2,64 5,46* 4,53* 3,77
STEICOjoist
S50 300 5,97 4,78 3,67 5,14 4,11 3,16 6,56* 541* 4,51
360 6,89 5,51 4,23 5,93 4,74 3,64 7,58* 6,24* 5,20
400 7,47 5,98 4,58 6,43 5,14 3,94 8,23* 6,77* 5,64

* przedstawione w tabeli rozpietosci mozna w przypadku wiekszego rozstawu belek osiggna¢ poprzez zastosowanie belek podwoj-

nych. W przypadku zastosowania belek pojedynczych nalezy wybra¢ mniejszy rozstaw belek.

Uwagi ogdlne:

* przedstawione powyzej tabele stuzg do wykonywania wstepnych kalkulacji i nie zastepuja obliczen statycznych
¢ nacisk na podpory nalezy rozpatrywac odrebnie
° za pomoca niniejszych tabel nie mozna obliczy¢ wartosci obcigzen skupionych lub obcigzen nieréwnomiernie roztozonych
° wartosci umieszczone w tabelach dotycza konstrukcji obliczonych dla klasy uzytkowania 1 oraz klasy trwania obcigzenia

-.Sredniotrwate”
* wszystkie przyjete w tabelach obcigzenia sg obcigzeniami charakterystycznymi

e wartosci umieszczone w tabeli dotyczg przypadku gdy pas sciskany jest zamocowany w odlegtosci wynoszacej max. 10 x szerokos¢ pasa

(10*b), celem zmniejszenia dtugosci wyboczeniowej
e wartosci umieszczone w tabelach dotyczg dtugosci podpér wynoszacej 90 mm bez wzmocnienia srodnika
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| DOPUSZCZALNE ROZPIETOSCI STROPU STEICOjoist

Belka dwuprzestowa, maks. ugiecie = /300 v ¥V v s+a ¥y 4 4 | obcigzenie zmienne
dopuszczalna rozpietosc | w [m] ] . L . T Q=2,0kN/m?2
1 1 1 Tablica 9
G=0,6 kN/m?2 G=1,2kN/m? G=1,8kN/m?
typ wysokosé H rozstaw belek [cm] rozstaw belek [cm] rozstaw belek [cm]
[mm 50,0 62,5 81,5 50,0 62,5 81,5 31.3 41.7 50,0
’ ’ ' ’ ! ’ 1625 I1 83,3 ’
200 3,58 2,86 2,20 2,97 2,38 1,82 3,72% 3,04* 2,54
STEICOjoist 240 3,58 2,86 2,20 2,97 2,38 1,82 4,06* 3,04* 2,54
SJ45 300 3,58 2,86 2,20 2,97 2,38 1,82 4,06* 3,04* 2,54
360 3,58 2,86 2,20 2,97 2,38 1,82 4,06* 3,04* 2,54
200 4,05 3,87 2,96 3,69 3,21 2,77 4,10* 3,67* 3,42
STEICOj0ist 240 4,70 3,87 2,96 4,01 3,21 2,77 4,75% 4,11%* 3,43
300 4,84 3,87 2,96 4,01 3,21 2,77 5,49* 4,11* 3,43
5160 360 4,84 3,87 2,96 4,01 3,21 2,77 5,49* 4,11% 3,43
400 4,84 3,87 2,96 4,01 3,21 2,77 5,49* 4,11% 3,43
200 4,91 4,01 3,16 4,12 3,37 2,68 5,46* 4,19* 3,56
STEICOjoist 240 5,71 4,66 3,68 4,79 3,92 3,11 6,35* 4,88* 4,14
300 6,84 5,58 4,41 5,73 4,70 3,73 7,60* 5,84* 4,96
5190 360 7,57 6,06 4,65 6,24 5,00 3,83 8,49* 6,37* 5,31
400 7,57 6,06 4,65 6,24 5,00 3,83 8,49* 6,37* 5,31
Belka dwuprzestowa, maks. ugiecie = 1/300 7 ¥ 4 6+2 ¥ 4 4 | obciazenie ruchome
dopuszczalna rozpietosé | w [m] = = Q=2,8kN/m?
WL : WL ' WL Tablica 10
G=0,6 kN/m? G=1,2kN/m?2 G=1,8kN/m?2
typ wysokosé H rozstaw belek [cm] rozstaw belek [cm] rozstaw belek [cm]
mm 50,0 62,5 81,5 50,0 62,5 81,5 31.3 41,7 50,0
’ ’ ' ’ ! ’ 1625 I1 83,3 ’
200 2,89 2,32 1,77 2,48 1,99 1,52 3,46* 2,60* 2,17
STEICOjoist 240 2,89 2,32 1,77 2,48 1,99 1,52 3,46* 2,60* 2,17
SJ45 300 2,89 2,32 1,77 2,48 1,99 1,52 3,46* 2,60* 2,17
360 2,89 2,32 1,77 2,48 1,99 1,52 3,46% 2,60* 2,17
200 3,68 3,13 2,40 3,35 2,68 2,06 3,84% 3,43* 2,93
STEICOjoist 240 3,90 3,13 2,40 3,35 2,68 2,06 4,45* 3,52* 2,93
300 3,90 3,13 2,40 3,35 2,68 2,06 4,68* 3,52* 2,93
5J60 360 3,90 3,13 2,40 3,35 2,68 2,06 4,68* 3,52* 2,93
400 3,90 3,13 2,40 3,35 2,68 2,06 4,68* 3,52* 2,93
200 3,83 3,14 2,50 3,35 2,76 2,21 4,54% 3,50* 2,99
STEICOjoist 240 4,45 3,65 2,91 3,90 3,21 2,57 5,28* 4,08* 3,48
300 5,33 4,38 3,48 4,67 3,64 3,04 6,32* 4,88* 4,16
5190 360 5,76 4,61 3,53 4,96 3,97 3,04 6,95* 35,225 4,35
400 5,76 4,61 3,53 4,96 3,97 3,04 6,95* 5,22* 4,35

* przedstawione w tabeli rozpietosci mozna w przypadku wiekszego rozstawu belek osiggnac poprzez zastosowanie belek podwdj-
nych. W przypadku zastosowania belek pojedynczych nalezy wybra¢ mniejszy rozstaw belek.

Uwagi ogdlne:

* przedstawione powyzej tabele stuzg do wykonywania * wszystkie przyjete w tabelach obcigzenia sg obcigzeniami
wstepnych kalkulacji i nie zastepuja obliczen statycznych charakterystycznymi

* nacisk na podpory nalezy rozpatrywac odrebnie ° wartosci umieszczone w tabeli dotyczg przypadku gdy pas

° za pomoca niniejszych tabel nie mozna obliczy¢ wartosci sciskany jest zamocowany w odlegtosci wynoszacej max.
obcigzen skupionych lub obcigzen nieréwnomiernie 10 x szerokos¢ pasa (10*b), celem zmniejszenia dtugosci
roztozonych wyboczeniowej

° wartosci umieszczone w tabelach dotycza konstrukcji obliczo- * wartosci umieszczone w tabelach dotyczag dtugosci podpor
nych dla klasy uzytkowania 1 oraz klasy trwania obcigzenia wynoszacej 90 mm bez wzmocnienia srodnika

-,Sredniotrwate”
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| DETALE KONSTRUKCYJNE STROPU

F1 Przegroda czotowa z drewna lub OSB

— po obu stronach $rodni-

\ ka 1 gwdzdz 3,4*90
przestrzegac
minimalnej

dtugosci podpory
- 45 mm

po 1 gwozdziu

F2 Belka krawedziowa STEICOjoist

po obu stronach srodnika
1 gwoézdz 3,4*90

przestrzegac
minimalnej
dtugosci podpory
-45 mm

/

po 1 gwozdziu

Gwozdzie 3,4*90 co 150 mm. W przypadku przekazy-
wania obcigzen rozpierajacych z ptyty stropowej, nalezy
stosowac podobny rozstaw tgcznikéw, jak przy mocowaniu
materiatow oktadzinowych.

F3 Wypetnienie (wyréwnanie) belki krawedziowej
STEICOjoist

po obu stronach
srodnika 1
gwdzdz 3,4*90

. przestrzegac

— minimalnej
dtugosci podpory
-45 mm

Gwozdzie 3,4*90 co 150 mm. W przypadku przekazy-
wania obcigzen rozpierajacych z ptyty stropowej, nalezy
stosowac podobny rozstaw tgcznikéw, jak przy mocowaniu
materiatéw oktadzinowych.

F4 Podpora skrajna dla $cian o grubosci > 160 mm
z wypetnieniem

wypetnienie

W przypadku $cian o grubosci > 160 mm oprocz przegrody
czotowej, belki naroznikowej lub wypetnienia, wymagany
jest dodatkowy element wypetniajacy.

F5 Potaczenie z murem za pomoca ztgczy stalo-
wych HWS®

\ tata w celu usztywnienia

\ bocznego

ztacze stalowe np.
Simpson Strong-Tie ®
WHMI albo SFWH

F6 Potaczenie z murem poprzez umieszczenie
belki w gniazdach

Uwaga: Wmuro-
wane koncowki
belek nalezy
zabezpieczy¢
przed wilgocia.
Minimalna
dtugos¢ podpor
wynosi 45 mm.

Katalog rozwigzan technicznych STEICO construction
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| DETALE KONSTRUKCYJNE STROPU

F7 Potaczenie z murem za pomoca kotwy $ciany
szczytowej i zlaczy

kotwa $ciany szczytowej
/ np. Simpson Strong H
albo HLMS

\Iata w celu

\ usztywnienia bocznego

ztacze stalowe np.
Simpson Strong-Tie®
WHMI albo SFWH

F8 Potaczenie z murem za pomocg kotwy muro-
wej i wypetnienia

kotwa np. Simpson
Strong-Tie® H lub HLHS

F9 Styk belek na scianie wewnetrznej

> 1 gwézdz

3,4*%90

minimalna szerokos¢ podpory — 45 mm
przestrzega¢ minimalnych rozstawéw
tacznikow

F10 Belka ciagta na scianie wewnetrznej

mozliwa konieczno$¢ wzmocnienia srodnika

F11 Podpora srodkowa z no$na $ciana
wewnetrzng

stojak do
przenoszenia
obcigzen
=40*90 mm

F12 Podpora srodkowa z no$na $ciana
wewnetrzng

wypetnie-
nie w celu
roztozenia
obcigzen

mozliwa koniecznosé
wzmocnienia srodnika
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STEICOjoist do konstrukcji stropowych EEs

F13 Potaczenie ptyta stropowa / sciana

F14 Oparcie belki na wymianie

wypetnienie drewnem w miejscu
tacznika HWS®- z zaczepem mon-
tazowym osadzonym

u gory dole

obustronne wypet-
nienie drewnem
w miejscu tacznika
HWS® bez zaczepu
z osadzeniem na

Belka podwdjna z wypetnieniem z drewna
litego lub materiatu drewnopochodnego.
Dtugosci gwozdzi:

SJ45:3,1*70

SJ60: 3,4*80

$J90: 4,2*100

F15 Belka podwéjna z drewnem wypetniajacym

Belka dwuteowa z wypet-
nieniem z drewna litego
lub materiatéw drewnopo-
chodnych.

Dtugosci gwozdzi:
SJ45:3,1*70

SJ60: 3,4*80

$J90: 4,2*100

F16 Przenoszenie obciazen przy wysokich

obciazeniach skupionych

stup

stojaki do przenoszenia
obciazen

F17 Potaczenie ze stropem - konstrukcja

balonowa zabezpieczenie

statecznosci
pionowe;j

F18

Mozliwosci taczenia za pomoca ztaczy
Simpson-HWS®

wzmocnienie
srodnika

Il
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| DETALE KONSTRUKCYJNE STROPU

F19 Belka wspornikowa
wymagane
wypetnienie
od dotu

|

i Koni L, przegroda
mozliwa koniecznosc czotowa
zastosowania ok. 40 mm

wzmocnienia srodnika

Wystajace elementy nalezy trwale zabezpieczy¢
przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

F20 Mocowanie na podporze

|

Elementy mocujace nalezy
w razie potrzeby wbija¢ pod katem.

Wstepne nawiercenie zmniejsza
niebezpieczenstwo pekniecia.

UWAGI DOTYCZACE DETALI KONSTRUKCYJNYCH

Dtugosci podpor:
e podpora skrajna co najmniej 45 mm
¢ podpora srodkowa co najmniej 90 mm

Mocowanie:

* Belki dwuteowe musza by¢ zakonczone deska czotowa,
belka krawedziowa lub wypetnieniem. Aby zagwarantowa¢d
ich state potozenie nalezy zamocowac je za pomoca zszywek
stolarskich.

* Na podporze po obu stronach srodnika po jednym gwozdziu
3,4*90 do oczepu. Minimalna odlegtos¢ od konca pasa
40 mm.

* Wypetnienia nalezy mocowac do oczepu w odstepie co 150

mm za pomoca gwozdzi 3,4*90. W przypadku przekazywania
obcigzen rozpierajacych z ptyty stropowej nalezy stosowac
podobny rozstaw tagcznikéw, jak przy mocowaniu materiatow
oktadzinowych.

Stojaki nalezy mocowac za pomocg gwozdzi 3,4*90 do pasa
goérnego i dolnego STEICOjoist.

* Mocowanie wzmocnien srodnika — patrz strona 11.




STEICOjoist do konstrukcji stropowych EEs

| ZLACZA
taczniki bez zaczepu montazowego
Tablica 11
e wysokosé H Si:1vlf\>lss?®n‘ rodzaj gwozdzi [mm] @
[mm] ztacze belka dzwigar. |belka drugorz.
200 IUT 192/47 4,0*40 4,0%40
STEICOjoist 240 IUT9 4,0*40 4,0*40
SJ45 300 IUT 11 4,0*40 4,0*40 dopuszczal-
360 uT14 4,040 4,0%40 | newartosci
S . obcigzen
200 IUT 192/61 4,0%40 4,0%40 | naida
L. 240 IUT3510 4,0*40 4,0*40 Panstwo
STEICOjoist w aktu-
300 IUT 3512 4,0*40 4,0*40
SJ60 alnych
360 IUT3514 4,0%40 4,0*40 broszurach
400 1UT 380/60 4,040 4,0%40 |Simpson
Strong-Tie®
200 IUT 192/91 4,0*40 4,0*40
o 240 IUT410 4,0*40 4,0*40
STEICOjoist
5 300 IUT412 4,0*40 4,0*40
360 IUT414 4,0*40 4,0%40
400 1UT 380/91 4,0*40 4,0%40

a) Gwozdzie karbowane zgodne z DIN 1052, posiadajgce swiadectwo zaklasyfikowania
do klasy wytrzymatosci Ill.

taczniki z zaczepem montazowym

Tablica 12
e wysokosé H Silr-InV‘\)ISS(?@n- rodzaj gwozdzi [mm] @
[mm] ztacze belka dzwigar. |belka drugorz.
200 ITT200/47 4,0*50 4,0%40
240 ITT9.5 4,0*50 4,0%40
STEICOjoist ITB 240/47 4,0*50 4,040
SJ45 300 ITT11.88 4,0*50 4,0%40
ITB302/47 4,0*50 4,040
360 ITT360/47 4,0*50 4,0%40 dopuszczal-
200 ITT200/61 4,0*%50 4,040 |Newartosc
ITT359.5 4,0*50 4,0%40 obciazen
240 : ' ' znajda
STEICO /st ITB 240/61 4,0%50 4,0%40 | Panstwo
ois _
/ ITT3511.88 4,0%50 a,0%40 |V aktu
SJ60 300 alnych
ITB302/61 4,0*50 4,0*%40 broszurach
360 ITT360/61 4,0*50 4,0*40 Simpson. o Uwagi ogodlne:
200 TT399/60 20750 2.0%20 Strong-Tie * odstep miedzy belka dzwigarowa
a belka drugorzedna nie moze prze-
200 ITT200/91 4,0*50 4,0*40 .
kracza¢ 3 mm
* *
240 [rekes 4,050 4,0*40 e nacisk na podpory nalezy rozpatrywac
ITB 249/91 4,0*50 4,0*40 i
STEICOjoist odrebnie
150 o ITT411.88 4,0%50 4,0*40 * nalezy przestrzegac zalecen zawartych
ITB302/91 4,0%50 4,0*40 w specyfikacjach technicznych Simpson
360 ITT360/91 4,0%50 4,0%40 Strong-Tie®
200 ITT399/60 4.0%50 4040 * mozliwa jest koniecznos¢ zastoso-
. . wania wzmocnienia srodnikoéw przy
2 Gwozdzie karbowane zgodne z DIN 1052, posiadajace swiadectwo zaklasyfikowania bocznym mocowaniu belek

do klasy wytrzymatosci Ill.
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Dach

| KONSTRUKCJE DACHOWE

Przy zastosowaniu STEICOjoist mozna w prosty sposdéb wykonac wytrzy-
mate konstrukcje dachowe o zmniejszonym przewodzeniu ciepta. Maty
ciezar witasny belek umozliwia szybki i ekonomiczny montaz - ciesla
bedzie Panstwu wdzieczny.

DOPUSZCZALNE ROZPIETOSCI DACHU
DLA STEICOjoist

Rozmaite konstrukcje dachu powoduja state obcigzenia o zréznicowa-
nych wartosciach, ktére przedstawiono w ponizszych tabelach. Lekkie
dachy (np. z pokryciem blaszanym) i dachy ciezkie ( np. pokryte dachéw-
ka) potraktowano tu odrebnie.
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| DOPUSZCZALNE ROZPIETOSCI DACHU STEICOjoist

Belka jednoprzestowa, maks. ugiecie = 1/300

dopuszczalna rozpietos¢ | w [m] kat nachyl. dachu: 0°-30°

STEICOjoist do konstrukcji dachowych —_—

maks. rozstaw belek e=62,5cm

[ )

Tablica 13 —
obciaz. $nieg.=0,70kN/m?| obciaz. $nieg.=0,9kN/m? | obciaz. $nieg.=1,2kN/m? | obciaz. $nieg.=1,6 kN/m?
typ wysokosé H (Strefa 1) (Strefa 2) (Strefa 3) (Strefa 4)
[mm] obciazenie state [kN/m?] | obcigzenie state [kN/m?] | obcigzenie state [kN/m?] |obciazenie state [kN/m?]
0,8 1.1 0,8 1.1 0,8 1.1 0,8 1.1
200 3,68 3,36 3,56 3,27 3,42 3,17 3,27 3,05
STEICOjoist 240 4,27 3,89 4,13 3,79 3,97 3,67 3,79 3,53
SJ45 300 5,09 4,64 4,92 4,52 4,73 4,38 4,51 4,21
360 5,86 5,33 5,66 5,19 5,44 5,02 5,18 4,83
200 4,05 3,70 3,92 3,60 3,77 3,49 3,60 3,36
STEICOjoist 240 4,70 4,29 4,54 4,18 4,37 4,05 4,17 3,89
300 5,60 5,10 5,41 4,97 5,20 4,81 4,96 4,62
5160 360 6,43 5,85 6,21 5,70 5,97 5,52 5,69 5,30
400 6,95 6,32 6,72 6,16 6,45 5,96 6,15 5,72
200 4,88 4,59 4,71 4,45 4,41 4,20 3,98 3,83
STEICOjoist 240 5,70 5,36 5,50 5,20 5,15 4,91 4,65 4,48
300 6,84 6,43 6,59 6,24 6,19 5,90 5,59 5,39
5190 360 7,90 7,43 7,62 7,21 7,15 6,82 6,46 5,94
400 8,58 8,07 8,27 7,82 7,76 7.41 6,49 5,94

Krokiew jednoprzestowa, maks. ugiecie = 1/300

dopuszczalna rozpietos¢ | w [m] kat nachyl. dachu: 0°-30°

maks. rozstaw krokwi e=81,5cm

ey

Tablica 14 4
obciaz. $nieg.=0,70kN/m?| obciaz. $nieg.=0,9kN/m? | obciaz. $nieg.=1,2kN/m? | obciaz. $nieg.=1,6 kN/m?
typ wysokosé H (Strefa 1) (Strefa 2) (Strefa 3) (Strefa 4)
[mm] obcigzenie state [kN/m?] | obcigzenie state [kN/m?] | obciazenie state [kN/m?] |obcigzenie state [kN/m?]
0,8 1.1 0,8 1.1 0,8 1.1 0,8 1.1
200 3,33 3,04 3,22 2,96 3,10 2,86 2,95 2,75
STEICOjoist 240 3,86 3,52 3,73 3,42 3,59 3,31 3,42 3,18
SJ45 300 4,61 4,19 4,45 4,08 4,27 3,94 4,07 3,79
360 5,29 4,81 511 4,68 4,90 4,52 4,66 4,34
200 3,67 3,35 3,55 3,26 3,41 3,15 3,25 3,03
STEICOjoist 240 4,26 3,88 4,11 4,77 3,95 3,65 3,77 3,51
300 5,06 4,60 4,89 4,48 4,70 4,34 4,48 4,16
5160 360 5,81 5,28 5,61 5,13 5,38 4,96 5,13 4,76
400 6,28 5,70 6,06 5,54 5,82 5,36 4,53 5,14
200 4,44 4,17 4,28 4,04 4,01 3,82 3,61 3,48
STEICOjoist 240 5,19 4,88 5,00 4,73 4,69 4,47 4,23 4,07
300 6,23 5,86 6,01 5,68 5,63 5,37 4,98 4,56
3190 360 7,20 6,77 6,94 6,56 6,51 6,07 4,98 4,56
400 7,82 7,35 7,54 7,13 6,84 6,07 4,98 4,56

Uwagi ogdlne:

e przedstawione powyzej tabele stuzg do wykonywania

wstepnych kalkulacji i nie zastepuja obliczen statycznych

¢ nacisk na podpory nalezy rozpatrywac odrebnie

* za pomoca niniejszych tabel nie mozna rozpatrywac wartosci
obcigzen skupionych lub obcigzen nieréwnomiernie roztozonych

* w przypadku szczeg6lnie duzych obcigzen $niegiem
i wiatrem nalezy dokona¢ osobnych obliczen

* wszystkie przyjete w tabelach obcigzenia sg obcigzeniami

charakterystycznymi

* wartosci umieszczone w tabeli dotyczg przypadku gdy pas

wyboczeniowej

Sciskany jest zamocowany w odlegtosci wynoszacej max.
10 x szerokos¢ pasa (10*b), celem zmniejszenia dtugosci

* wartosci umieszczone w tabelach dotyczg dtugosci podpér

wynoszacej 45 mm bez wzmocnienia $rodnika
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Belka jednoprzestowa, maks. ugiecie = 1/300

dopuszczalna rozpietosé | w [m]

kat nachyl. dachu: 0°-30° maks. rozst. belek e=100,0cm

Obxiaz. éniegiem
+ wiatrem

Tablica1s ™
obciaz. $nieg.=0,70kN/m?| obciaz. $nieg.=0,9kN/m? | obciaz. $nieg.=1,2kN/m? | obciaz. $nieg.=1,6 kN/m?
tvp wysokos¢ H _ (%trefa 1) _ (S-trefa 2) _ (?trefa 3) _ (?trefa 4)
[mm] obcigzenie state [kN/m?] | obcigzenie state [kN/m?] | obciazenie state [kN/m?] |obcigzenie state [kN/m?]
0,8 1.1 0,8 1.1 0,8 1.1 0,8 1.1
200 3,08 2,81 2,98 2,73 2,86 2,64 2,73 2,54
STEICOjoist 240 3,57 3,25 3,45 3,16 3,31 3,06 3,16 2,93
SJ45 300 4,25 3,86 4,11 2,76 3,94 3,63 3,75 3,48
360 4,88 4,43 4,71 4,30 4,52 4,16 4,30 3,99
200 3,40 3,09 3,28 3,01 3,15 2,91 3,00 2,80
STEICOjoist 240 3,94 3,58 3,80 3,48 3,65 3,37 3,48 3,23
300 4,68 4,25 4,52 4,13 4,34 3,99 4,13 3,83
s160 360 5,36 4,86 5,17 4,73 4,96 4,57 4,71 4,38
400 5,79 5,25 5,59 5,10 5,36 4,93 5,09 4,72
200 4,13 3,88 3,98 3,75 3,72 3,54 3,19 2,93
STEICOjoist 240 4,83 4,53 4,65 4,39 4,35 4,15 3,72 3,40
300 5,80 5,45 5,59 5,28 5,24 4,95 4,06 3,71
3190 360 6,70 6,30 6,46 5,94 5,57 4,95 4,06 3,71
400 7,28 6,59 6,86 5,94 5,57 4,95 4,06 3,71

Belka jednoprzestowa, maks. ugiecie = 1/300

dopuszczalna rozpietosé | w [m]

kat nachyl. dachu: 31°-50°

maks. rozst. belek e=62,5cm

Obxiaz. $niegiem
+ wiatrem,

Tablicat6 —
obciaz. $nieg.=0,70kN/m?2| obciaz. snieg.=0,9kN/m? | obciaz. $nieg.=1,2kN/m? | obciaz. $nieg.=1,6 KN/m?
tvp wysokosé H (Strefa 1) (Strefa 2) (Strefa 3) (Strefa 4)
[mm] obcigzenie state [kN/m?] | obcigzenie state [kN/m?] | obciazenie state [kN/m?] |obcigzenie state [kN/m?]
0,8 1.1 0,8 1.1 0,8 1.1 0,8 1.1
200 3,42 3,13 3,34 3,07 3,22 2,98 3,09 2,87
STEICOjoist 240 3,97 3,63 3,87 3,55 3,74 3,45 3,58 3,33
SJ45 300 4,74 4,33 4,62 4,24 4,46 4,11 4,27 3,97
360 5,45 4,97 5,31 4,87 5,13 4,73 4,91 4,56
200 3,77 3,44 3,67 3,38 3,55 3,28 3,40 3,17
STEICOjoist 240 4,37 3,99 4,26 3,91 4,12 3,80 3,95 3,67
300 5,21 4,75 5,08 4,66 4,90 4,52 4,70 4,36
5160 360 5,98 5,46 5,83 5,35 5,63 5,19 5,39 5,01
400 6,47 5,90 6,31 5,78 6,09 5,61 5,83 5,41
200 3,81 3,61 3,77 3,58 3,65 3,48 3,37 3,24
STEICOjoist 240 4,45 4,22 4,40 4,18 4,26 4,06 3,94 3,79
300 5,34 5,06 5,27 5,01 5,11 4,87 4,73 4,55
3190 360 6,16 5,85 6,09 5,79 5,90 5,63 5,46 5,26
400 6,69 6,35 6,61 6,28 6,41 6,11 5,93 5,71
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Belka jednoprzestowa, maks. ugiecie = 1/300

dopuszczalna rozpietosé | w [m]

STEICOjoist do konstrukcji dachowych —_—

kat nachyl. dachu: 31°-50° maks. rozst. belek e=81,5cm

Obciaz. $niegiem
re;

Tablica 17
obciaz. $nieg.=0,70kN/m?| obciaz. $nieg.=0,9kN/m? | obciaz. $nieg.=1,2kN/m? | obciaz. $nieg.=1,6 kN/m?
typ wysokosé H _ (?trefa 1) _ (?trefa 2) _ (?trefa 3) _ (?trefa 4)
[mm] obciazenie state [kN/m?] | obciazenie state [kN/m?2] | obcigzenie state [kN/m2] |obciazenie state [kN/m?]
0,8 1.1 0,8 1.1 0,8 1.1 0,8 1.1
200 3,10 2,83 3,03 2,77 2,92 2,69 2,80 2,60
STEICOjoist 240 3,60 3,28 3,51 3,21 3,39 3,12 3,24 3,01
SJ45 300 4,29 3,91 4,18 3,83 4,04 3,72 3,86 3,58
360 4,94 4,49 4,81 4,39 4,64 4,26 4,43 4,12
200 3,42 3,12 3,33 3,06 3,22 2,97 3,08 2,86
. 240 3,97 3,61 3,87 3,54 3,73 3,44 3,57 3,32
STEICOjoist
300 4,72 4,30 4,60 4,21 4,44 4,09 4,24 3,94
5160 360 5,42 4,93 5,28 4,82 5,09 4,68 4,86 4,51
400 5,86 5,32 5,71 5,21 5,50 5,06 5,26 4,87
200 3,47 3,29 3,43 3,25 3,32 3,16 3,07 2,95
STEICOjoist 240 4,05 3,84 4,00 3,80 3,88 3,70 3,59 3,45
300 4,86 4,61 4,81 4,56 4,66 4,44 4,31 4,14
3190 360 5,62 5,33 5,55 5,27 5,38 5,13 4,98 4,79
400 6,10 5,79 6,03 5,73 5,84 5,57 5,40 4,92

Belka jednoprzestowa, maks. ugiecie = 1/300

dopuszczalna rozpietosé | w [m]

kat nachyl. dachu: 31°-50° maks. rozst. belek e=100,0cm

Obxiaz. $niegiem
+ wiatrem

Tablica18 ™
obciaz. snieg.=0,70kN/m?| obciaz. snieg.=0,9kN/m? | obciaz. $nieg.=1,2kN/m? | obciaz. $nieg.=1,6 KN/m?
tvp wysokos¢ H (Strefa 1) (Strefa 2) (Strefa 3) (Strefa 4)
[mm] obcigzenie state [kN/m?] | obcigzenie state [kN/m?] | obciazenie state [kN/m?] |obcigzenie state [kN/m?]
0,8 1.1 0,8 1.1 0,8 1.1 0,8 1.1
200 2,88 2,62 2,80 2,56 2,70 2,49 2,59 2,40
STEICOjoist 240 3,33 3,03 3,25 2,97 3,13 2,88 2,99 2,78
SJ45 300 3,97 3,61 3,87 3,53 3,73 3,43 3,56 3,30
360 4,56 4,14 4,44 4,05 4,28 3,93 4,09 3,78
200 3,17 2,89 3,09 2,83 2,98 2,74 2,85 2,64
. 240 3,67 3,34 3,58 3,27 3,45 3,18 3,30 3,06
STEICOjoist
300 4,37 3,97 4,26 3,88 4,10 3,77 3,92 3,63
5160 360 5,01 4,55 4,88 4,45 4,70 4,31 4,49 4,15
400 5,42 4,91 5,27 4,80 5,08 4,66 4,85 4,48
200 3,23 3,06 3,19 3,02 3,09 2,94 2,85 2,74
. 240 3,77 3,57 3,72 3,53 3,61 3,44 3,33 3,20
STEICOjoist
300 4,53 4,29 4,47 4,25 4,33 4,13 4,00 3,85
3190 360 5,23 4,96 5,17 4,91 5,01 4,77 4,41 4,01
400 5,68 5,38 5,61 5,33 5,44 5,18 4,41 4,01
Uwagi ogdlne:
* przedstawione powyzej tabele stuza do wykonywania charakterystycznymi
wstepnych kalkulacji i nie zastepuja obliczen statycznych ° wartosci umieszczone w tabeli dotyczg przypadku gdy pas
* nacisk na podpory nalezy rozpatrywac odrebnie sciskany jest zamocowany w odlegtosci wynoszacej max. 10 x sze-
* za pomoca niniejszych tabel nie mozna obliczy¢ wartosci ob- rokos¢ pasa (10*b), celem zmniejszenia dtugosci wyboczeniowej
cigzen skupionych lub obcigzen nieréwnomiernie roztozonych * wartosci umieszczone w tabelach dotycza dtugosci podpér

* w przypadku szczeg6lnie duzych obcigzen sniegiem
i wiatrem nalezy dokona¢ osobnych obliczen
e wszystkie przyjete w tabelach obcigzenia sg obcigzeniami

wynoszacej 45 mm bez wzmocnienia Srodnika

Katalog rozwigzan technicznych STEICO construction
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| DETALE KONSTRUKCYJNE DACHU

R1 Wykonanie okapu z wystajaca ptyta
z materiatow drewnopochodnych

kontrtata i mocowanie
ptyty z materiatéw
drewnopochodnych
zgodnie z wymogami
statycznymi

\

przejscie warstwy

/wodonos'nej

/ o ) " T——po obu stro-

nach srodnika

ptyta -1 gwézdz
z materiatow 3,4*90
drewnopochodnych

wymagana przegroda z bali lub STEICOjoist

R2 Wykonanie okapu z wystajaca ptyta
z materiatow drewnopochodnych

kontrtata i mocowanie
ptyty z materiatow
drewnopochodnych
zgodnie z wymogami
statycznymi

AN

/

ptyta
z materiatow
drewnopochodnych

przejscie warstwy
wodonosnej

przegroda z OSB lub STEICOjoist

R3 Wykonanie okapu z przycietym
czotem krokwi

przyciete
pionowo
i poziomo

przyciete czoto krokwi, wymiarowanie i mocowa-
nie zgodnie z wymogami statycznymi

0,5-1,0cm
___szczelina
powietrzna

TSTEICOjoist

R4 Wykonanie okapu z kantéwka

wypetnienie z drewna
klejonego warstwowo,
OSB lub STEICOjoist

T~

kantowka
- 2 gwozdzie
4,090

belka $cieta pozio-
mo z dwustronnym
wzmocnieniem
srodnika

kantéwka z mocowa-
niem odpowiadajacym
wymogom statycznym

R5 Wykonanie okapu z wystajacymi belkami

z drewna
klejonego
warstwowo

1 gwézdz

\ 3,4%90

Scieta
podwalina

wypetnienie

lub STEICOjoist

_____—po obu stro-

nach srodnika

R6 Wpykonanie szczytu z wysunietymi krokwiami

kantowki

i mocowanie
zgodnie

z wymogami
statycznymi
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R7 Podpora srodkowa z podpérka katowa

podpodrka kato-

wa i mocowanie
zgodnie z wymo-
gami statycznymi

wypetnienie

z drewna klejo-
nego warstwowo
lub STEICOjoist

S

podwalina

R8 Podpora srodkowa ze scieta podpérka katowa

mozliwa
koniecznos¢
wzmocnie-
nia srodnika

podporka
/ katowa

i mocowa-

nie zgodnie

Zz wymoga-

mi statycz-

nymi

po obu
stronach
srodnika
gwézdz
3,4*90

konieczne wypetnienie z drewna klejonego
warstwowo lub STEICOjoist (nie umieszczone
na ilustracji ze wzgledu na przejrzystosc)

R9 Detal kalenicy

po 1 gwozdziu
3,1*%70 w pasie
gérnym i dolnym

celem zabezpie-
czenia stateczno-
$ci pionowej

taty mocujace i ztgcza nalezy
wymierzy¢ zgodnie z wymogami
statycznymi

R10 taczenie z kalenicg za pomoca

ztaczy stalowych przy kacie nachylenia
dachu powyzej 30°

wymagany $ciggacz

mozliwa koniecz-
no$¢ wzmocnienia
srodnika

Uwaga: Prosze przestrzegac zalecen producenta ztaczy
(np. Simpson Strong-Tie®)!

R11 Zamocowanie dodatkowych elementéw dla
izolacji nadkrokwiowej
do izolacji elastycznej

np. STEICOf/ex lub
STEICOcanaflex

R12 Oparcie belki na wymianie i belka podwoéjna

przy zwiekszonych obcigze-
niach mozliwa koniecz-
nos¢ zastosowania

belki podwéjnej \

Ausfachung zum
Lastabtrag

mozliwa koniecznosc
wzmochnienia srodnika

0,5-1,0cm
szczelina
powietrz
na

0,5-1,0cm

szczelina

‘ powietrzna 0,5-1,0cm
szczelina

/ mocowanie zgod- powietrzna

nie z wymogami

wypetnienie !
statycznymi

z drewna

Katalog rozwigzan technicznych STEICO construction
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| DETALE KONSTRUKCYJNE DACHU

R13 Kosz

N

wymiarowanie i mocowanie
zgodnie z wymogami statycznymi

niezbedne obustronne
wzmocnienie srodnika

R14 Kraweznica

niezbedne obu-
stronne wzmocnie-
nie $rodnika

wymiarowanie i mocowanie
zgodnie z wymogami statycznymi

UWAGI DOTYCZACE DETALI KONSTRUKCYJNYCH

Dtugosci podpor:
® podpora skrajna co najmniej 45 mm
® podpora srodkowa co najmniej 90 mm

Mocowanie:

® Przy podporze skrajnej jednym gwozdziem 3,4*90 po obu
stronach srodnika. Minimalna odlegto$¢ od konca brzegu pasa
- 40 mm. Przy nachyleniu dachu powyzej 15° nalezy przy moco-
waniu uwzgledni¢ sity scinajace oddziatujace w kierunku belki.

® Przy podporze srodkowej w przypadku nachylenia dachu poni-
zej 15° nalezy mocowac pas dolny po obu stronach srodnika za
pomoca jednego gwozdzia 3,4*90 do podpory. Przy nachyleniu
dachu od 16° do 25° nalezy uzy¢ 2 gwozdzi 3,4*90 na kazda ze
stron. W przypadku kata nachylenia dachu od 26° do 45° nalezy
dodatkowo obliczy¢ zabezpieczenie przed poslizgiem.

Wzmocnienia $rodnika:

® \Wzmocnienia $rodnika sg zasadniczo wymagane przy belkach
$cietych ukosnie.

® Wzmocnienia srodnika nalezy zastosowa¢ w przypadku, gdy
pas gorny nie jest z boku przytrzymywany tacznikiem kalenicy.

Zabezpieczenie statecznosci pionowe;j:

® Belki dwuteowe nalezy w obszarze okapu zabezpieczy¢
przed wywréceniem. Dokonuje sie tego najczesciej poprzez
wypetnienie przestrzeni miedzy belkami w obszarze podpory
okapowej drewnem klejonym warstwowo lub STEICOjoist.




STEICOjoist do konstrukcji dachowych —_—

| ZLACZA
taczniki krokwiowe
Tablica 19
‘¢ zlacze i s dzi )
typ wysokos¢ H Simapson- rodzaj gwozdzi [mm] @ dopus’zc_zalne
[mm] HWS® belka dzwigarowa | dzwigar drugorz. | wartosci
. obcigzen
;TE'SCOJO’“ 240-360 | LSSUI25 3,7%50 3,8%38 | znajda
Panstwo
STEICOjoist ) . * w aktualnych . .
<60 240-400 LSSUI35 3,7%50 38+38 | NaTuany UWZGI Ogomz: "
T i ° tep miedzy belka dZzwigarowa
STEICOjoist Simpson ods
SJ90 240-400 LSSU410 3,7%50 3,8%38 Strong-Tie® a dzwigarem drugorzednym nie moze

przekracza¢ 3 mm
nacisk na podpory nalezy rozpatrywac
odrebnie

a) Gwozdzie karbowane zgodne z DIN 1052, posiadajace swiadectwo zaklasyfikowania
do klasy wytrzymatosci Ill.

* nalezy przestrzegac zalecen zawartych
w specyfikacjach technicznych Simpson
Strong-Tie®

* mozliwa jest koniecznos¢ zastoso-
wania wzmocnienia $rodnikéw przy
bocznym mocowaniu belek

W przypadku potaczen o kacie nachylenia 14-45° wielko$¢ dopuszczalnych
obcigzen mozna zwiekszy¢ poprzez zastosowanie tasmy Sciggajacej LSTA.
Stosowanie tasm $ciggajacych jest wymagane w przypadku niestabilnej
konstrukgcji i stosowania elementéw kalenicowych, ktére moga sie zsuwac.

Tablica 20
wielkos¢ do zastoso- 24 b)
typ b*| [mm] wania przy rodz. gwozdzi
dopuszczalne
LSTA 21 32¢533 LSSUI25+ 3,7%50 | Wwartosci obcia-
LSSUI35 zen znajda
LSSUI 25+ Panstwo
LSTA 24 32*610 LSSUI35 3,7*50 w aktualnych
broszurach
LSTA 30 32*762 LSSU 410 3,7*50 Simpson
Strong-Tie®
LSTA36 32%914 LSSU410 3,7%50 tasma $ciagajaca LSTA

b) gwozdzie ocynkowane Simpson Strong-Tie®
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pokrycie dachu

taty nosne

kontrtaty
STEICOuniversal
STEICOf/ex/STEICOjoist
paroizolacja

taty

ptyta gipsowa

= N W Hh Ul o N ©

| 1ZOLACJA CIEPLNA

Dzieki swej zoptymalizowanej geometrii STEICOjoist w wyjatkowy spo-
s6b nadaje sie do zastosowania w konstrukcjach dachowych o wysokich
wymaganiach odnosnie izolacji cieplnej. Za ich pomoca mozna w ekono-

miczny sposéb wykonad konstrukcje domu pasywnego.

Konstrukcje dachowe z uzyciem STEICOjoist

I1zolacja cieplna przestrzeni miedzy krokwiami STEICOf/ex

w potaczeniu z STEICOuniversal i STEICOjoist

Tablica 21
grubosc izolacji wspotczynnik wspotczynnik wsp6t. przenikania statecznosc L
od wewnatrz przenikania ciepta U | przenikania ciepta U |ciepta U przy 4% udzia- cieplna? p:‘zaezsouwn(lf;le
do zewnatrz [mm] |w cz. $rod. W/(m2*K)| belek! W/(m2*K) le belek W/(m2*K) (1/TAV)
200+21 0,174 0,537 0,19 14 11,5
200+35 0,166 0,469 0,18 17 12,7
240+21 0,148 0,480 0,16 21 13,1
240+35 0,142 0,425 0,16 25 14,3
300+21 0,120 0,414 0,13 39 15,5
300+35 0,117 0,372 0,13 47 16,7
360+21 0,102 0,364 0,11 73 17,9
360+35 0,099 0,331 0,11 87 19,0
400+21 0,092 0,336 0,10 110 19,5
400+35 0,090 0,309 0,10 132 20,6

I 30| Katalog rozwiazan technicznych STEICO construction

1 uwzgledniono anizotropie srodnika z ptyty pilsniowej za pomoca wspotczynnika 2,2
2 jest to stosunek amplitudy wahan temperatury na powierzchni zewnetrznej przegro-
dy do amplitudy wahan temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody




STEICOwall do konstrukcji sciennych —_

| KONSTRUKCJE SCIENNE

STEICOwall jest ekonomicznym elementem konstrukcyjnym

o duzej no$nosci, ktéry moze byc¢ stosowany w scianach o wyso-
kich wymaganiach w zakresie ochrony cieplnej budynkéw.
Zastosowanie STEICOwall, ktory jest izolowanym stupem, utatwia
ocieplanie $cian i przyczynia sie do obnizenia kosztéw budowy.

Katalog rozwigzan technicznych STEICO construction
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| CHARAKTERYSTYCZNE SILY SCISKAJACE STEICOwall

Tablica 22
as przy jednostronnym przy dwustronnym
typ b*l:,[mm] poszyciu usztywniajacym | poszyciu usztywniajacym
N, [kN] Ny [kN]
STEICOwall .
SW 45 45*%45 6,1 55,5
STEICOwall .
SW60 60*45 14,2 74,9
STEICOwall
SW90 90*45 45,0 124,9

Uwaga: Powyzsza tabela dotyczy drewnianego stupa $ciennego o wysokosci H = 2,50 m.
Uwzgledniono wyboczenie.

DOPUSZCZALNY NACISK NA PODPORE

PRZY PODPORACH WYKONANYCH

Z BS 11 (drewno klejone warstwowo)
i KVH (konstrukcyjne drewno lite KVH)?

Tablica 23
typ pas dopuszczalne obciazenie skupione na stup [kN] - nie uwzgledniono wyboczenia
b *h [mm]
BS11 KVH BS11 KVH BS11 KVH

STEICOwall

45*45 33,1 30,6 28,9 26,8 28,9 26,8
SJ45
STEICOwall

60 * 45 40,3 37,3 36,0 33,4 36,0 33,4
SJ60
STEICOwall
6 90 *45 53,1 49,2 48,8 45,2 48,8 45,2
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| DETALE KONSTRUKCYJNE SCIANY

W1 Naroznik zewnetrzny $cian zewnetrznych

strona

zewnetrzna ___— STEICOwall

strona wewnetrzna

W2 Naroznik wewnetrzny $cian zewnetrznych

strona wewnetrzna
/ STEICOwall

strona
zewnetrzna

W3 Potaczenie $ciany wewnetrznej z zewnetrznag

strona
ewnetrzna

STEICOwall

strona \ sciana

wewnetrzna wewnetrzna

W4 Potaczenie ze stropem
~konstrukcja balonowa”

/ STEICOwall

zabez-

pieczenie

statecz- \

nosci

pionowej ‘
STEICOjoist
podpora

belek zgodnie
z wymogami
statycznymi

W5 Otwor okienny

nadproze ze STEICOjoist

ptyta z materiatow
drewnopochodnych

— STEICOwall

zabezpieczenie
potozenia za pomoca
tacznika falistego

W6 Potaczenie sciana zewnetrzna / strop

mozliwa koniecznos¢
/ wykonania dodatko-

wego wypetnienia

T przegroda

z bali
lub belka
skrajna

STEICOjoist

STEICOwall

zabezpieczenie potozenia
za pomoca tacznika falistego
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| DETALE KONSTRUKCYJNE SCIANY

W7 Zamocowanie dolnego konca

STEICOwall

sciag zgodnie

z wymogami
statycznymi
podwalina
zabezpie-
\ — czenie przed
wilgocia

W8 Elewacja z oktadzina, nienosna

—— mocowanie
zgodnie
z wymogami
statycznymi

—— elastyczna
izolacja cieplna
np. STEICOf/ex
lub STEICOcanaflex

—— STEICOuniversal
lub STEICOprotect
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STEICOwall do konstrukcji sciennych E—

| 1ZOLACJA CIEPLNA

Dzieki zoptymalizowanej geometrii, STEICOwa/l w doskonaty sposéb na-
daje sie do zastosowania w konstrukcjach $cian o wysokich wymaganiach
w zakresie izolacji cieplnej. Za ich pomocg mozna w ekonomiczny sposéb
wykonac konstrukcje doméw pasywnych.

Dostepny wariant STEICOwal/ w postaci stupa z fabrycznie wykonana
izolacja $rodnika pozwala dzieki swemu prostokatnemu przekrojowi na
wydajng prace. Potaczenie go z izolacjg termiczng znajdujaca sie

w przestrzeni pomiedzy elementami konstrukcyjnymi $ciany szkieletowej
STEICOflex lub STEICOcanaflex jest bardzo proste.

Konstrukcje scienne z zastosowaniem STEICOwa//

I I 6 elewacja wentylowana

5 STEICOuniversal

4 STEICOflex/STEICOwall

3 OSB

2 faty
I . _ 1 plyta gipsowa

Izolacja scian STEICOf/ex w potaczeniu
ze STEICOuniversal i STEICOwall
Tablica 24
grubosc izolacji ws_péic_zyn_nik ws_péic_zyr!nik _wspéL przenikania_ sta.tecznc;slc' przesunigcie
od wewnatrz przen’lkanla ciepta U przenlk’ama ciepta U |ciepta U przy 4% udzia- cieplna fazowe h
do zewnatrz [mm] | w cz. $rod. W/(m2*K) | dla stupow' W/(m2*K) | le stupow W/(m2*K) (1/TAV)

160+35 0,190 0,453 0,21 21 12,2
160452 0,179 0,394 0,19 28 13,7
200+35 0,159 0,409 0,17 31 13,7
200+52 0,151 0,361 0,16 42 15,2
240+35 0,137 0,373 0,15 45 15,2
240+52 0,131 0,333 0,14 62 16,7
300+35 0,113 0,330 0,13 82 17,5
300+52 0,109 0,298 0,12 112 19,0
360+35 0,096 0,295 0,11 149 19,8
360+52 0,093 0,296 0,10 204 21,2
400+35 0,088 0,276 0,10 221 21,3
400+52 0,085 0,253 0,10 303 22,8

' uwzgledniono anizotropie $rodnika z ptyty piléniowej za pomoca wspétczynnika 2,2
2 jest to stosunek amplitudy wahan temperatury na powierzchni zewnetrznej przegrody do amplitudy wahan temperatury na
powierzchni wewnetrznej przegrody
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| OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Stosujac produkty STEICO wraz z innymi powszechnie stosowanymi ma-
teriatami w budownictwie szkieletowym, uzyskuje sie solidne konstruk-
cje scienne spetniajagce wymogi przepiséw przeciwpozarowych. Drewno

i materiaty drewnopochodne w potfaczeniu z ptytami stanowigcymi
poszycie oraz wykonczenie $ciany tworza przegrode charakteryzujaca sie
pozytywnym zachowaniem podczas pozaru i stanowia skuteczna war-
stwe ochronna.

Konstrukcja sciany F30-B
Wg Ogoélnego Atestu Dopuszczenia Budowlanego AbP P-SAC 02/111-201
STEICO AG

A) Konstrukcja sciany z elewacja drewnianag

deskowanie d 220 mm 1
taty wewnetrzne = 24 / 48 mm
STEICOuniversal 35 lub 52mm 3
STEICOwall SW60/160-400 lub
STEICOwall SW90/240-400
wymiar siatki < 62,5 cm
STEICOflex 2 160mm 5 -7
ptyta z materiatow
drewnopochodnych = 15 mm
ptyta kartonowo-gipsowa = 9,5 mm 7

Uwaga: Alternatywnie mozna wybra¢ poszycie wewnetrzne z podpunktu B).

B) Konstrukcja $ciany z elewacja z tynku

tynk d =4 mm

ptyta STEICOprotect utrzymujaca 2
tynk d = 40 mm

STEICOwall SW60/160-400 lub 3
STEICOwall SW90/240-400
rozmiar siatki < 62,5 cm

STEICOflex = 160mm 4

ptyta z materiatéw 5
drewnopochodnych = 15 mm

ptyta gipsowo-wtdknowa 6
Fermacell d = 15 mm

Uwaga: Alternatywnie mozna wybrac poszycie wewnetrzne z podpunktu A).

Mozliwe sg inne warianty konstrukgji, ktére réznia sie od przedstawio-
nych wyzej zestawien. W sprawie szczego6téw prosimy o skontaktowanie
sie z przedstawicielem firmy STEICO.
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Uwagi ogélne

Uwagi ogolne —_—

o8 0

| SKLADOWANIE | BEZPIECZENSTWO

e przy duzej wilgotnosci i gotoledzi ostona foliowa
pakietéw moze by¢ sliska

e zabrania sie chodzenia po nieusztywnionych

belkach

e zabrania sie sktadowania materiatéw budowlanych
na nieusztywnionych belkach

e przy tymczasowym sktadowaniu materiatéw bu-
dowlanych na zamontowanych belkach, nalezy
uwzgledni¢ ich maksymalnag nosnos¢

e belki nalezy sktadowac¢ w sposéb przedstawiony na
ilustracji (w pozycji pionowej). Zabrania sie sktado-
wania belek w pozycji ptaskiej.

| USZTYWNIENIE MONTAZOWE

Ep i |
b, e

rozstaw belek (rygli, legaréw) pod pakietami
powinien wynosi¢ maks. 3,00 m

tasmy opakowaniowe nalezy usuna¢ dopiero
gdy pakiet stoi na twardym, rownym podtozu

podczas sktadowania nalezy chroni¢ belki przed
bezposrednim wptywem warunkéw atmosferycznych,
stosujgc odpowiednie przykrycia

zabrania sie wykorzystywania uszkodzonych belek

belki nalezy transportowad w pozycji
przedstawionej na ilustracji (w pozycji pionowej)

e Deski usztywniajgce nalezy pod-
czas montazu mocowac w odste-
pach maks. 2,40 m. Deski usztyw-
niajace nalezy mocowac do
usztywnionych juz elementéw,
takich jak éciana zewnetrzna lub
inny fragment stropu. Dodatko-
wo nalezy umiesci¢ usztywnienia
ukosne.

e Deski usztywniajace nalezy mo-
cowac za pomoca co najmniej
2 gwozdzi 3,1*70mm na belke.

e Usztywnienie montazowe moz-
na réwniez wykonad poprzez
zgodne z zaleceniami zastoso-
wanie na krawedziach scianek
z bali lub stosowanie odpowied-
niego wypetnienia.
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STETCO flex

elastyczna mata do izolacji cieplnej

e elastyczna izolacja cieplna z naturalnego wiékna drzewnego

e do izolacji przestrzeni pomiedzy elementami
konstrukcyjnymi dachéw, $cian oraz stropéw

e tatwa i szybka obrébka

STETCO roof

ptyta izolacyjna uktadana na deskowaniu

¢ tatwa w montazu ptyta z widkien drzewnych
do izolacji dachu

¢ odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych n
pod dachem wtasciwym

STEICO therm

ptyta izolacyjna o wszechstronnym zastosowaniu

¢ wytrzymata na sciskanie, do izolacji dachow,

$cian i podtog I PELNY ASORTYMENT

e réwniez jako ptyta pod jastrych

STETCO universal STETCO special STETCO underfloor

ptyta izolacyjna na konstrukcje ptyta izolacyjna do ocieplen ekopor kolor - podktad pod panele
dachowe i scienne i renowacji dachéw i wielowarstwowe podtogi drewniane
* potaczenie profilem piéro i wpust * przeznaczona do renowacji « tlumig odgtosy krokéw i dzwieki
* ochrona przed wiatrem, wilgocia poddaszy i $cian przestrzenne

oraz hatasem * bezpieczna dzieki podwdjnym
e uktadana bezposrednio profilom (pidro i wpust)

na krokwiach ¢ uktadana bezposrednio na krokwiach
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Przeglad asortymentu —

STEICOjoist  STEICOwall

system belek dwuteowych system belek dwuteowych
do stosowania w konstrukcjach do stosowania
dachowych i stropowych w konstrukcjach $ciennych

¢ ekonomiczna alternatywa
E dla drewna litego
n ¢ element no$ny w budownictwie
szkieletowym i tradycyjnym

STE’I'CO canaflex

elastyczna mata do izolacji cieplnej
z widkien konopi

m e prosta w montazu ptyta z witdkien
konopi do izolacji nakrokwiowej
m e otwarta dyfuzyjnie

ST ETCO standard

ekopor/ekobit - ptyta pilsniowa
do izolacji podtég i stropoéw

P R O D U KTOW ST E I C 0 « duza wytrzymatosc na sciskanie

¢ doskonate witasciwosci izolacyjne

STETCO floor STETCO zell STETCO protect

ptyta pilsniowa do izolacji termoizolacja wdmuchiwana ptyta izolacyjna z wtékna drzewnego
podtég drewnianych z wtékna drzewnego
¢ izolacja cieplna i akustyczna e otwarta dyfuzyjnie izolacja pustych ¢ ekologiczna ptyta izolacyjna
dla wielu rodzajéw podtog przegréd do ocieplen
¢ mechaniczne mocowanie e trwata, nie osiada e otwarta dyfuzyjnie

ptyt w listwach
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Uwagi koncowe

Centrum Ustug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa
Polskiego Zwigzku Inzynieréw i Technikéw Budownictwa
w Poznaniu Spoétka z o.o.

61-712 Poznan, ul. Wieniawskiego 5/9

cUTos tel. 85-36-805 w. 304, 333, fax. 85-36-037

PZITB

KATALOG FIRMY STEICO

Inwestor zamawiajacy / nazwa, adres:
STEICO SPOLKA AKCYJNA
ul. Przemystowa 2
64-700 Czarnkow

Temat: Przystosowanie katalogu rozwigzan technicznych
STEICO construktion do przepiséow krajowych

opracowat: dr inz. Bogumit Dyzman

Poznan, dnia 30.11.2006 r.

CUTOB-PZITB oferuje ustugi w zakresie:

— opracowan ekspertyz i opinii

- przegladéw technicznych budynkoéw, instalacji i urzadzen

- projektowania obiektéw budowlanych i sprawdzania dokumentacji
- prowadzenia nadzoréw inwestorskich

- sporzadzania i weryfikacji kosztoryséw

- badan geologicznych gruntéw

— wycen nieruchomosci i urzadzen

- informacji technicznej

- organizacji sympozjéw promocyjnych firm i wyrobéw
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Przettumaczony z jezyka niemieckiego katalog rozwigzan technicznych
firmy STEICO, zostat dostosowany do przepiséw obowigzujgcych w Polsce.

Wartosci dopuszczalnych rozpietosci dla belek stropowych i krokwi,
znajdujace sie w tablicach 7 - 10 oraz 13 - 18, wyznaczono na podstawie
wielkosci charakterystycznych, zamieszczonych w tablicach 3 - 5.
Wyznaczono je majac na uwadze:
e wartosci charakterystyczne sztywnosci przekroju, zamieszczone

w tablicy 3,
e wartosci charakterystyczne sit scinajacych, zamieszczone w tablicy 3
e wartosci charakterystyczne sit na podporze, zamieszczone w tablicy 5
e wartosci charakterystyczne momentéw zginajacych, zamieszczone

w tablicy 3

Obliczeniowe parametry uzyskano mnozgc wartosci charakterystyczne
przez zgodna z norma PN-B-03150:2002 wielkos¢ k,,04/1,3 (tablica 4).

Czynnikiem majacym najistotniejszy wptyw na maksymalna rozpietos¢
byty ugiecia. Rozpietos¢ te obliczono, przeksztatcajac odpowiednio
ponizsze zaleznosci:

Usin = Uinst(1 + Kge)

w ktérym:

kger - Wspotczynnik uwzgledniajgcy przyrost przemieszczen w czasie,
na skutek tacznego wptywu petzania i zmian wilgotnosci

Ujnst - dorazne przemieszczenie, ktére obliczono ze wzoru:

Uinst = 5-q- L w przypadku belek o stosunku L/h = 20
384 - Eo mean ° |
lub
. .14
Uinst = 382 - so,ml;an T ) [1+T|1'(£L)2 ]
w przypadku belek o stosunku L/h < 20
w ktérych:
q- wartos¢ charakterystyczna obcigzenia
L- maksymalna rozpietos¢
E*l- sztywnos¢ przekroju
ni-  wspdiczynnik wg tablicy 5.3 normy PN-B-03150:2000
h - wysokos¢ belki

Wartosci wspotczynnika m, uzaleznione sg od stosunku grubosci srodnika
do szerokosci pasa. Zgodnie z normg PN-B-03150:2000 tab. 5.1 waha sie
on w granicach od 0,33 do 0,125. Poniewaz w przypadku belek SJ90
stosunek ten, réwny 0,089, jest mniejszy od wielkosci minimalnej, wyno-
szacej 0,125, obliczenia ugie¢ wedtug tej zaleznosci zostaty wykonane
zgodnie z normami niemieckimi.

Wszystkie wartosci zamieszczone w tablicach 7 - 10 oraz 13 - 18 zostaty
sprawdzone z uwagi na sity $cinajgce oraz reakcje na podporach skraj-
nych wzglednie posrednich. W niektérych przypadkach czynniki te
okazaty sie decydujace.

Rozpietosci maksymalne belek zostaty rowniez sprawdzone z uwagi na
momenty zginajace.
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Dla wszystkich rozpietosci w wyzej przytoczonych tablicach spetniony
jest warunek:

My - Kmod
Uinst = Tmo < Mgy
w ktérym:
M, - wartos¢ charakterystyczna momentu zginajacego, okreslona
w tablicy 3

Kmod - Wspotczynnik, ktérego wartos¢ podano w tablicy 4
Mgy - moment zginajacy od obcigzen obliczeniowych

Krokwie zostaty dodatkowo sprawdzone na jednoczesne dziatanie mo-
mentu zginajgcego i sity podtuznej z uwzglednieniem wyboczenia przy
wykorzystaniu nastepujacej zaleznosci normowe;j

0¢,0,d Om,d
inst = = 4 <1
Hinst kc ' fc,O,d fm,d
w ktérym:
0c0,d - haprezenie obliczeniowe sciskajgce w kierunku réwnolegtym
do wtékien
ke - wspotczynnik wyboczeniowy

fco,d- wytrzymatosc obliczeniowa na $ciskanie wzdtuz wiodkien
Omd - haprezenia obliczeniowe od zginania
fma- wytrzymatos$¢ obliczeniowa na zginanie

Obcigzenie dachow $niegiem (tablice 13 — 18) przyjeto zgodnie z norma
PN-EN 1991. Wartosci przytoczone w gérnej czesci tych tabel sa obcia-
zeniami charakterystycznymi $niegiem gruntu, uzaleznionymi od strefy.
Minimalne wielkosci tego obcigzenia wynosza:

e strefa | — 0,7 kN/m? o strefa Il — 0,9 kN/m?
e strefa lll — 1,2 kN/m2 e strefa IV — 1,6 kN/m2

W okreslonych sytuacjach (wyzej potozone tereny) nalezy bra¢ dodat-
kowo pod uwage wysokos¢ potozenia terenu ponad poziomem morza.
Zaleznosci na ten temat podaje wyzej przytoczona norma.

Dla dachéw o nachyleniu w granicach do 30° przyjeto w obliczeniach
jako reprezentatywne nachylenie 30° a dla dachéw o nachyleniu w gra-
nicach od 30° do 50°, nachylenie réwne 40°, jako najczesciej stosowane
w budownictwie.

Wykaz norm wykorzystanych do obliczen:

e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projek-
towanie.

e PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢ 1 - 3:
Oddziatywania ogolne. Obcigzenia $niegiem.

e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia technologiczne.

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

dr inz. Bogumit Dyzman
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O STEICO

STEICO jest przedsiebiorstwem
o miedzynarodowym zasiegu,
zatrudniajacym ok. 940 pracownikéw.

W trzech nowoczesnych zaktadach pro-
dukcyjnych, oprécz belek dwuteowych,
produkowany jest szeroki asortyment
produktéw z widkien drzewnych

i konopi. Biezaca kontrola jakosci,
wewnetrzna - ze strony naszych labo-
ratoriow, jak i zewnetrzna - ze strony
renomowanych instytutéw europejskich,
jest gwarancja najwyzszej jakosci belek
dwuteowych.

Zaktad, w ktérym produkowane sg

belki dwuteowe, uzyskat certyfikat

I1SO 9001:2000, wystawiany przez jednost-
ke certyfikujacg TUV Siiddeutschland.

STEICO

budowac i mieszkac zgodnie z natura

«3—1°C

ograniczenie
mostkow
termicznych

lekkie, a przez to tatwe
w uzyciu i idealne do
stosowania w przebudo-
wach o ograniczeniach
zwigzanych z ciezarem
konstrukgji

wysoka stabilnos¢
wymiarow dzieki
statej wilgotnosci
materiatu

duza nosnosg,
duze rozpietosci

bardzo mate do-
puszczalne odchytki

utatwiony montaz
instalacji
technicznych

w budynku

dostosowane do
powszechnie
stosowanych wymia-
row drewna litego

i elementow taczacych

z izolacja $rodnika
tworzy przekrdj
prostokatny

obrébka przy
pomocy ogdlnie
stosowanych
narzedzi do drewna

wymiaréw
Zaktad produkcyjny
certyfikowany
BBA:::::: “godnie
ropen Technca prev ETAGE, G233 I1SO 9001:2000
Dystrybutor:

www.steico.com

Zmiany techniczne zastrzezone. 12/2008. Obowiazuje aktualne wydanie.



